
メッキにイオン注入してどんな効果があるの

６価クロムめっきは公害の対象になり使用が禁止されています。公害の対象に
なっていない３価クロムめっきは硬度が低く、耐磨耗性に劣るが、窒素イオン注入
すると硬度が増し、耐摩耗性が改善されます。
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クロムめっきの種類
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